HOLZARTEN AHORN - BUCHE natur| gedd&mpft - BIRKE - BIRNE geddampft - EICHE BERGLAND
PARKETT

ERLE natur| gedampft - ESCHE - KIRSCHE natur | gedémpft - RAUCHEREICHE \

RAUCHERZIRNEICHE - RUSTER gedampft - SCHWARZNUSS gedampft ahic

DIE OBERKLASSE
o ERLE natur

Beschreibung 3 Schichten gleiches Laubholz. Die speziellen Mermale der Erle ohne Braunkern,
sind die hellbraun rétlichen Farbtone und die dezent braunen, charakteristischen
FarbeinschlUsse. Die Sorfierung Wohngefuhl ist astig mit einer mittleren Strukfur
und naturlichen Farbunterschieden.

Brinellhdrte 1.7 kp
Rohdichte 0,49 glcm?

1-Stab Landhausdiele ERLE natur Wohngefuhl ,,Alpbach™

OBERFLACHEN

V] Ol | Wachs oxidativ gefrocknet
o] Bdren-Versiegelung 7-fach
|Zf Roh geschiiffen (Bestellung)

VI Fase

¥ Sonderfarbténe

Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren

www.bergland-parkett.at

Aste | Kantendste gesund zuléssig (teilweise ausgefullt)

Aufbauhdhe 15 mm Nutzschicht ca. 5 mm
Aste | Kantendste schwarz bis ca. 35 mm zuGssig (feiweise ausgefilt) Dielenbreite 150 mm
Gesunder Rotkern unzuldssig Dielenlénge L&ngensystem 6 Lagen 1900 mm
Gesunder Braunkern unzuldssig (8 Lagen|Paket) 2 Lagen 950 mm
Risse vereinzelt zuléssig (teiweise ausgeflt)

Verbindun Nut und Feder
Flader | Strukturunterschiede | Riegel  vereinzelt zuldssig 9 un

NatUrliche Farbunterschiede zuldssig Eine Lage 950" mm besteht aus 2 Dielen
Natdrlicher Faserverlauf bis zu einem Drittel zul&ssig m?2| Pkt. 2,28 m2|Pal. 111,72
Wurmstichig | InsektenfraBstellen unzuldssig
_ n kg | Pkt. 23 kg|Pal. 1127
Splint unzuldssig
Rote | braune Stellen vereinzelt zul@ssig v Schwimmende Verlegung
Lagerflecken | leichte Blaue unzuléssig ¥ Verklebte Verlegung
Ausgeschlagene Stellen unzuldssig M FuBbodenheizung geeignet

Spiegel unzuldssig bei vollfiGchiger Verklebung mit I6semittelfreien Klebstoffen




Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren




