BERGLAND
PARKETT

DIE OBERKLASSE

Holzart

RA U C H E R ElC H E europdisch kerngerduchert

Beschreibung

3 Schichten gleiches Laubholz. Die europdische Eiche erhdlt durch die spezielle
Kernrducherung einen schwarzbraunen Farbton. Die Sortierung Design ist leicht bis
stark astig mit einer lebhaften Struktur und nattrlichen Farbunterschieden.

Brinellhdrte
Rohdichte

4,2 kp
0,71 glcm?

1-Stab Landhausdiele RAUCHEREICHE europaisch Design ,,WUrfel*

VT Ol | Wachs oxidativ gefrocknet
V] Roh geschliffen (Bestellung)

V] Burstung

V] Sonderfarben

Fixidnge 600 oder 750 mm
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Sortierungsrichtlinien

Technische Daten

Aste | Kantendste gesund

Aste | Kantendste schwarz
Gesunder Rotkern

Gesunder Braunkern

Risse

Flader | Strukturunterschiede | Riegel
NatUrliche Farbunterschiede
NatUrlicher Faserverlauf
Wurmstichig | InsektenfraBstellen
Splint

Rote | braune Stellen
Lagerflecken | leichte Blaue
Ausgeschlagene Stellen

Spiegel

zulGssig (teilweise ausgefUllt)
zuléssig (feilweise ausgefUllt)
unzulassig

unzuldssig

zul@ssig (teilweise ausgefullt)
zuldssig

zul@ssig

zuldssig

sind in Mittellage und

unzuldssig Gegenzug zuldssig™

teilweise zuldssig
zul@ssig

zuldssig
unzulassig

Langs- | Querspiegel zuldssig

Aufbauhdhe 15 mm
Dielenbreite 150 mm
Wrfel Seitenldnge

Wrfel Elemente Recht & Linke Elemente
Pro Bestellung auf eine gerade Anzahl achten

Verbindung Nut und Feder

Menge Beispiel mit 200 Stk.

Nutzschicht ca. 5 mm

600 x 600* mm
750 x 750** mm

Durch die technische Trocknung
sind keine Schadlinge vorhanden,
lediglich die Locher in Mittellage
und Gegenzug verbleiben**

m?|Stock 0,36*]0,56**

m? | Pal. 72%| 112

kg | Stick 2,5%|3,3*

kg | Pal. 500* | 670%*

VI Verklebte Verlegung
M




Symbolfoto - kann in Farbe und Struktur variieren




